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金属塑性加工培训课程(pdf 60页)内容简介


金属塑性加工培训课程目录：
1、拉深零件分类(按变形特点)
2、拉深件不同部位的变形分析
3、拉深系数、拉深比
4、拉深件的缺陷
5、拉深方法
拉裂的防止办法：
筒的侧壁被拉破，往往发生在靠近筒件底部的凸模
圆角处，产生的原因是拉深系数选得太小、拉深变形程
度太大，板料厚度变小。
解决的措施是：
1) 减小拉深变形程度，采用多次拉深的办法。
2) 在有些工艺中，每道工步之间还需要对工件（毛坯）进行退火处理
3) 调整毛坯尺寸和形状
4) 改变模具（软模）
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